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1 Termékleiras:

Ontdzésre hasznalt, maximum 45°C hémérsékletii viz szallitdsara szant polietilén ntdz6csd
(f6-, mellékvezetékek és leagazasok) ISO 8779 szabvany szerint gyartva.

AZ ISO 8779 szabvany szerint gyartott ontdzOcsovek emberi fogyasztasra szant viz (ivoviz)
szallitasara nem alkalmasak.

1.1 Uzemeltetési koriilmények:

Az ISO 8779 szabvany szerint gyartott polietilén 6ntd6zdcsovek élettartamuk legnagyobb
részében kihasznalatlanok, és idonként csak rovid idétartamokra keriilnek nyomas ala.

Az Ont6z6csovek normal haszndlati koriilmeényei és 1ényeges tényezdi nagyban eltér a hossza
tavl vizelosztd rendszerekhez hasznalt csovektol (ISO 4427, EN 12201):

- anyomast szakaszosan, rovid iddtartamokra alkalmazzak

a legtobb csovet fold felett alkalmazzdk, igy kémiai anyagoknak, foldmiivelési
miiveleteknek, és jarmiiveknek lehetnek kitéve

- a csovek eltavolithatd és jra-felhasznalhatd mechanikai kompresszios illesztésekkel
ajanlott 6sszeszerelni, nem pedig végleges fzios illesztésekkel

- acsOveket manudlisan vagy vontatdssal mozgatjdk a foldeken a felhasznalasi teriiletek
kozott, vagy akar a szezon végén szétszerelik azokat és az 0 szezon kezdetén telepitik
ujra

- a csovek életének végét legtobbszor mechanikai vagy kornyezeti kiilsd hatasok
okozzék, és nem nyomas alatti meghibasodas

- az élettartam ebbdl kifolyodlag sokkal rovidebb, maximum 10 év (foldbe fektetve, kiilsé
hatasoktol védve az életartam ndhet, illetve a legalabb 0,8 m mélyen foldbe
fektetett PE100 alapanyagu 0nto6zocso esetén a minimum 50 éves élettartam is
elvarhato.)

Az ISO 8779 szabvany szerint gyartott 6nt6zOcsovek évente maximum 1500 orat
izemelhetnek nyomas alatt. Olyan felhasznalasoknal, ahol a csdvek meghaladjak vagy
meghaladhatjak ezt a hatart, ISO 4427 sorozat-nak (EN 12201) megfeleld alapanyagu csdveket
ajanlott alkalmazni.

Igény esetén a termék kérheté6 MRS10 (PE100) besorolasu alapanyagbdl, amely alkalmas
az ilizemi nyomas folyamatos fenntartasara. A PE100 alapanyagu ontozécs6 megfelel6
foldbe fektetett gerincvezetéknek.
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2 Felhasznalt alapanyag:

A csovek nagystriiségii polietilénbdl (HDPE) késziilnek. A HDPE csévek nem segitik eld az
algak vagy baktériumok szaporodasat. A csovek koromtartalom altal UV stabilizaltak.

3 A terméKk Kkivitele:

A csovek extrudalt csovek egyenes végekkel, tekercselt, vagy szalcso kiszerelésben (jelenleg
raktarra gyartott termékek: ©20, 025, @32, @40 -100m tekercs kiszerelésben).
A termék kiviil, belil sima feliiletd.

A feliiletek tisztak, nincsenek rajta bemetszések, tiregek, buborékok vagy egyéb feliileti hibak
olyan mértékben, amely az ISO 8779 szabvany szerinti megfeleldséget megakadalyozna.

A cég szokvanyos kiszerelése:
020-050: 200 m tekercs

063-0110: 100 m tekercs / 6 m szal
0110-0315: 6m szal

3.1 Szin:

A csovek szokvanyos szine fekete, 4db z6ld jeloldcsikkal.

3.2 Geometriai jellemzok:

Geometriai méretek meghatarozasdhoz hasznalt méréeszkozok:
- kertilet-mérdszalag (cirkométer) 0,1 mm pontossagu;

- tolomérd 0,05 mm pontossagu;

- mérdoras golyods falvastagsag-mérd 0,1 mm pontossagu;

- mérészalag 1 mm pontossagu.
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*A jelenleg gyartott termékek zold kitoltéssel jeloltek. Eltéré méretek esetében érdeklédjon a
kereskedelmi osztalyon.

Tekercselt csovek esetében a legkisebb kortdl valo eltérés (ovalitds) mértékét a gyartd és
végfelhasznald kozotti megegyezésben kell meghatarozni.

PC= nyomaésosztaly [bar]

1. Tablazat — Geometriai tulajdonsagok

- SDRY SDRI11 SDR13,6 SDR17 SDR21 SDR26
PE 5311;62‘5-5 PC6 PCS5 PC4 PC3,2 PC2,5 -
PE 5f;t6ZéS PC8 PC6 PCS5S
4,0
PE 6nt6zés - PC10 PC8
6,3
PE 5811862535 - PC 10 PC8 PC6 PCS5
PE ?gtSZéS - - - PC 10 PC8 PC6
AtIn’éré C€min Cmax Cmin Cmax Cmin Cmax Cmin Cmax Cmin Cmax C€min Cmax
[mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
12 1,4 1,7 1,1 1,4 - - - - - - - -
16 1,8 2,1 1,5 1,8 1,2 -
2,3 2,7 1,9 2.3 1,5 -
2,8 3,2 2,3 2,7 1,9 1,3
3,6 4.1 2,9 33 2.4 1,6
4.5 5,1 3,7 4.2 3,0 1,9
5,6 6,3 4.6 5,2 3,7 2,3
7,1 8,0 5.8 6,5 4.7 2,9
8,4 9.4 6.8 7,6 5,6 33
10,1 | 11,3 8,2 9,2 6,7 4,0
110 12,3 | 13,7 10,0 | 11,1 8,1 4.8

125 140 ] 156 | 114 | 12,7 92 | 103 ] 74 | 83 | 6,0 | 6,7 | 48 | 54
140 1571174 12,7 | 1411103 | 11,5] 83 | 93 | 6,7 | 7,5 ]| 54 | 6,1
160 1791 198 | 146 | 16,2 | 11,8 | 13,1 ] 95 | 10,6 | 7,7 | 86 | 62 | 7,0
180 20,1 | 223 | 16,4 | 182 | 133|148 ] 10,7 | 119] 86 | 96 | 69 | 7,7
200 224 1 248 | 18,2 1 20,2 | 14,7 | 163 | 11,9 | 132 ]| 9.6 | 1,07 | 7,7 | 8,6
225 25212791 20,5 | 22,7] 16,6 | 184 ]| 134 | 149 ] 10,8 | 12,0 | 86 | 9,6
250 27,9 | 30,8 | 22,7 | 25,1 | 184 | 204 | 148 | 164 | 11,9 | 13,2 | 9,6 | 10,7
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3.3 Jelolés:

A termék jelolése ISO 8779 szabvany szerint torténik. A jelolés méterenként torténik, tekercses
csOvek esetében méterszamlaloval kiegészitve.

Alapanyag ¢€s osztalya/Névleges kiils6 atméro x atlagos falvastagsag/SDR sorozat/Szabvany
szama//Rendeltetés/Gépszam/Gyartod neve/Gyartasi idé/( Tekercsszdm/Méterszamlalo)

A jelolés prégofoliaval és hopréseléssel torténik. A hdpréseléssel hagyott dombornyomat

lehetdvé teszi a jelolés olvashatosagat a termék teljes életciklusa alatt.
A jeldlés szabad szemmel olvashat6 és tartos.

4 Mechanikai és fizikai tulajdonsagok:

A polietilén szokvanyos esetben gyulékony. Lang hatdsara meggyullad, gyenge fényti langgal
ég. Az égés soran a szénhidrogéneknél szokasos CO, CO; és viz keletkezik.
A PE 06nt6z6csovek mechanikai €s fizikai tulajdonsagai megfelelnek az ISO 8779 szabvany

kovetelményeinek.
2. Tablazat - Mechanikai és fizikai kévetelmények

Tulajdonsag Paraméterek Kovetelmény Vonatkoz6 szabvany

Hidrosztatikai | 20°C Nem torténhet MSZ EN ISO 1167-1

szilardsag 100h meghibasodés a vizsgalat | MSZ EN ISO 1167-2
PE 6nt6zés 3,2 6=6,5 MPa ideje alatt

PE 6nt6zés 4,0 6=7,0 MPa
PE 6nt6zés 6,3 6=8,0 MPa
PE 6nt6zés 8,0 6=10,0 MPa
PE 6ntozés 10,0 6=12,0 MPa

Hidrosztatikai | 80°C Nem torténhet MSZ EN ISO 1167-1
szilardsag 165h meghibasodas a vizsgalat | MSZ EN ISO 1167-2
PE 6nt6zés 3,2 0=2,0 MPa ideje alatt

PE 6nt6zés 4,0 6=2,5 MPa
PE 6nt6zés 6,3 0=3,5 MPa
PE 6nt6zés 8,0 0=4,5 MPa
PE 6nt6zés 10,0 6=5,4 MPa

Hidrosztatikai | 80°C Nem torténhet MSZ EN ISO 1167-1
szilardsag 1000h meghibasodés a vizsgalat | MSZ EN ISO 1167-2
PE 6nt6zés 3,2 6=1,5 MPa ideje alatt

PE 6nt6zés 4,0 0=2,0 MPa
PE 6nt6zés 6,3 6=3,2 MPa
PE 0nt6zés 8,0 0=4,0 MPa
PE 6nt6zés 10,0 6=5,0 MPa

Hossziranyu | PE 6nt6zés 3,2, 4,0: (100 + 2) °C <3% MSZ EN ISO 2505
méretvaltozas | PE 6nt6zés 6,3, 8,0, 10,0: (110 £2)°C
(e <16 mm)
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A legnagyobb megengedett lizemi nyomas 35 °C-ig megegyezik a névleges nyomadssal, viszont
36 °C és 45 °C kozott a geometriai mérettabldzatban (1. Geometriai tulajdonsagok) szerepld
kovetkezd legkisebb nyomadsra csokken.

Példaul:
3. Tablazat — Legnagyobb megengedett iizemi nyomds a homérséklet fiiggvényében

Viz hémérséklete
35 °C-ig | 36 °C és 45 °C kozott
Alapanyag besorolas PE 6ntdzés 4,0
SDR SDR11
Nyomas osztdly (PC) PC6 PCo6
Legnagyobb megengedett MAWP = 6 bar MAWP =5 bar
lizemi nyomas (MAWP)

5 Szallitas és raktarozas:

Lehetdség szerint specidlis csOszallitd jarmiiveket szolgalunk ki, amely biztositja, hogy a
csovek szallitaskor ne deformalodjanak, vagy sériiljenek. A kiszallitott terméket a ra vonatkozo
dokumentumok kisérik.

Teleszkopos fuvarrakomany esetén sem szennyezddhet a csovek belseje, ezért a legnagyobb
atmérdju kiilsé csovéget zarjuk le ideiglenesen.
A csovek allagmegdvasaért a szallitas soran a gépkocsi vezetdje felel.

A termékek fel- és lerakodasa, valamint szallitasa csak a megfeleld eszkdzokkel torténhet.
A rakfeliilet idegen anyagot nem tartalmazhat.

A dn<63 mm névleges kiils6 atmérdjii csdveket célszerii raklapon szallitani.

A szal alakban gyartott csdveket olyan szallitojarmiivon lehet szallitani, amelyen az als6 csdsor
végigfekiidhet a rakfeliileten.

A cs0 a rakfeliileten tal legfeljebb 1 m-el lehet hosszabb. Ez vonatkozik a raktari tarolasra is.
Szallitasnal a rakfeliileten tilnyalo csovet 0ssze kell kotni a lengés megakadalyozasa céljabol.
A legtobb kiils6 sériilés forrasa a csovek szakszerlitlen mozgatésa a szerelésnél €s szallitasnal
egyarant.

A csotekercsek allitva, vagy homlok feliiletiikre dontve is széllithatok. A csdtekercseket
megtamasztd szerkezeteket védoburkolattal kell ellatni. A szallitmanyokat a rakfeliilethez
hevederrel rogziteni kell. A hevederek meghuzasakor iigyelni kell arra, hogy azok
deformacidkat ne okozzanak a csdszalakon és csétekercseken.

Szallitas alatt ugy kell a csoveket megtamasztani, vagy kikotni, hogy szallitas kdzben a csovek
¢és a tamaszok kozotti mozgés lehetdsége a minimalis legyen.
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Szélas termékeket 1,5 méterenként elhelyezett fatartokon, vagy teljes hosszlisagban feliiletiiket
nem sértd anyagon (gumilap, homokégy...) kell tarolni.
A tekercselt termékeket raklapon, vagy feliiletiiket nem sérté anyagon kell tarolni.

A kalodézott csérakatok és a szalcsovek emeléséhez, illetve mozgatasahoz a kiilonb6z6 daruk
alkalmazasa javasolt. Az optimalis megfogasi pontok a szalhossz Y4-1/3 tavolsdgaiban adodnak.
A tekercselt csoveknél a legbiztonsagosabb mozgatasi lehetdséget a targoncak, vagy daruk
alkalmazasa teszi lehetdvé.

A csovek mozgatasdhoz a mozgatd/emeld elem cséfeliilettel érintkezd részén olyan anyaggal
legyen bevonva, amely nem sérti a csovek feliiletét.

Szalcsovet egy ponton emelni és mozgatni TILOS! A rakatok csusztatdsa (gépjarmii
rakfeliiletén, beton feliileten, talajon) TILOS!

A munkateriileteken a csOtekercsek és szalcsovek tarolasara egyarant sima, egyenletes feliiletet
kell biztositani. A csétekercsek fekvo helyzetli tarolasahoz pallo alatéteket kell alkalmazni, de
egyenletesen elteritett, k6tdl, egyéb kemény targytdl mentes homokagy is alkalmazhato.

A kalodazatlan — dmlesztett — szal csdvek altaldnos munkahelyi tdrolasara két ismert lehetdség
van (1. abra, 2. abra.).

A prizma rendszerben tarolt modszernél a fliggdleges megtdmasztds min. 3 méterenként
sziikséges. Az alatét pallokat a kalodéazasi szisztéma szerint kell alkalmazni. Az alsé csésor (3.
abra) vizszintes iranyl megtamasztasat biztositani kell.

A munkahelyi cs6deponidkat rendezett terepen célszerti homok teritéssel kialakitani.

1. dbra 2. dbra
Omlesztett csé tarolasa, Omlesztett csé taroldsa prizma
kalodazasa rendszerben

A csotekercsek daruval is sériilés mentesen egy egyszerli himba segitségével kifektethetok. A
drotkotél vagy lanc a cséfallal kozvetleniil nem érintkezhet, filc vagy gumilemez alatét

Debrecen — Apafa, 2023. februar 13.

Alkonyvtar: szabalyzat
Név: ISO 8779 Gyartmanyismerteto



782

TEXOR ISO 8779 ontozdcso
Miianyagipari, Kereskedelmi és Gyartmanyismertetd
Szolgaltato Kft.

Revizi6:01
Azonositd jel: EMD 0024-27/01 Oldal 8/14

alkalmazasa kotelezd. A csdtekercs kifektetéséhez utcai villanyoszlop, betonkerités, munkagép,
mint gyam nem alkalmazhato.

Fekete csovek esetében a termék UV stabilitdsat a koromtartalom biztositja, de hosszabb
szabadtéri tarolas esetén ajanlatos a csdveket napfénytdl védeni, olyan modon, hogy az abbol
adodo hatdsok ne befolyasoljadk a csdvek tulajdonsédgait. A taroldsi modszer ne okozzon
tulmelegedést (pl. fekete folia takaras), valamint biztositson megfelelé mértékii szell6zést.

Mind szallitas és tarolas soran a terméket 6vni kell a szennyezddésektdl €s az arra karos kémiai
anyagoktol pl.: folyékony szénhidrogének.

6 Csovek osszeszerelése:

A csoveket oldhato- mechanikus kotésekkel szerelhetdek. Az 0Osszekotd elemek
nyomasfokozata minimum a csé nyomasfokozatanak értékével rendelkezzen.
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7 Foldmunka és csofektetés:

Az ISO 8779 szabvany szerint gyartott ontozOcsoveket legfoképp folt feletti alkalmazasokban
hasznaljak, de az alabbi leirds utmutatasként szolgalhat a csovek fektetéséhez.

A munkaarok kialakitdsa — sz€lessége €s mélysége — az agyazat szakszerl elkészitése
elsddleges, ill. meghatdrozza a csOvezeték ¢lettartamat. Példaul:
- a kozlekedés terheinek hatasa csak 1,0 m-nél kisebb foldtakarasoknal érvényesiil
- a fektetés mindsége — az dgyazat anyaga ¢és tomorsége — a fesziiltségek és az alakvaltozasok
szempontjabol meghatarozo.
Ezeket a fO0bb ismérveket szem el6tt tartva kell a munkadrok kialakitasanak és az 4gyazat
készitésének szabdlyait betartani, illetve megkdvetelni.

Az &gazati szabvanyok, miszaki iranyelvek részben eldirjdk a minimalis és maximalis
foldtakarasi értékeket:

4. Tablazat — Foldtakaras értékei

Cs0 atméro Foldtakards [m]
[mm] Minimum Maximum
16 - 75 0,8 (fagyhatar) 1,2
75 - 280 1,2 3,0
315-t6l 0,8 3,0

A munkadrok mélységének meghatarozasanal figyelembe kell venni a minimalis foldtakaras
értekeket.
A munkadrok keresztmetszetét befolydsolo tényezdk:
— talaj, talajviszonyok (ducolas sziikségessége)
— a csdatmérd
— az épitési technoldgia (a csdszerelés munkaszintje arokban vagy terepszinten
torténik)

A cs0 teherbirasat és alakvaltozasat az agyazat alapmindsége alapvetden befolyasolja.
Az 4gyazatnak fontos szerepe van a csOvezeték megfogasdban is.

A HDPE csovek rugalmasak, igy a kotési modok lehetdvé teszik a terepszinten
torténd szerelést.
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3. abra Munkaarok szelvénvmetszet

A munkadrok szélességi méreteit nyomovezetéknél a 6. dbra tartalmazza szerelési
és talajviszonyok fiiggvényében.

dn
10 10 7 m

B,.= 40 cm 20) f dn ‘ 20 20 dn 20
Bmin= 60 cm (0 g 60n
d, = 500 250 =d,=< 500 250=d, < 500

4. abra munkaarok kialakitdsa nyomovezetéknél

Az arokszélesség (B) minimalizalva van.

B=dn + 2a=dn + 20cm

Bmin= 40cm

Ez a min. szélesség normal foldtakarasnal megengedett.

Ko6zmii keresztezddések eléfordulasakor, ill. a szokasostol mélyebb vezetékeknél
célszerli az arok szélességét ndvelni:

B=dn + 40cm

A csOszerelés részben valtozatlanul a terepszinten torténhet, de az dgyazat
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készitése, vagy karimas kotések kivitelezése sziikségessé teszi az arokban valo
munkavégzést (1. tipust kell alkalmazni). Ducolati igény esetén természetesen az
arok szélességét a szerkezet helyigényével novelni kell (II1. tipus).

A foldmunkagépek 1j, elonyos feltételeket biztositottak az arokkialakitdsban. A
munkadrok agyazati (C-érték) vastagsagat a talajviszonyok fliggvényében a tervezd
hatarozza meg.

H=h+dn+c

¢ = min. 10cm

Agyazat készités elbirasai:

A cs0 teherbirasat €s alakvaltozasat az agyazat alapmindsége alapvetden
befolyasolja.

Az 4gyazatnak fontos szerepe van a csOvezeték megfogasaban is.

A HDPE hétagulési egyiitthatoja tobbszorose a hagyomanyos csdanyagoknak. A jo
mindségben elkészitett 4gyazat a kopenysurolodas révén képes megakadalyozni a
hémozgasokat.

Az als6 agyazat (C) vastagsaga min. 10 cm, koves arokfenék kimunkalasakor az
agyazati vastagsagot novelni célszerdi.

10 %-ot meghalad6 lejtésnél ajanlatos az dgyazat megcsuszas elleni védelemre
betonfogak alkalmazasa. A betonfogakat az agyazatkészitést megelézOen az
altalajba 10-20cm mélységben be kell kotni. (7. szamu &bra)

Az agyazati anyag bejuttatdsa a munkaarokba csak kézi er6vel — lapatolassal —
torténhet 20 cm-es rétegben.

A rétegek tomoritése a csO kornyezetében a szintén kézi erdvel, lekerekitett ¢li fa
vagy fém anyagu dongoléeszkozokkel célravezetd. (8. szdmu abra)
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5. abra Agyazat és cs6 védelme

) ’ A tt . rt, k, .
befogott betonfogakkal 6. dbra Agyazat tomorités kezi

erdvel

Csofektetés:

A HDPE csovek egyik jelentds elonye: a terepszinten megvalosithatd csdszerelés.
A csdszélak akar tobb km-es hosszlsagban eldszerelhetdk, tekercselt csdvek és
szélcsovek egyesitésével.

A csOszalak eldszerelése helyhez kotott. A beépités helyére vontatassal keriil a
,,CsO0kigyo”.

A biztonsaggal vontathato folyamatos csdszal hossza: L (5. tablazat)

Javasolt, biztonsaggal vontathat6 folyamatos csészal kialakitds SDR 11 méreti
HDPE nyomocsoveknél.

A bevalt gyakorlati megoldasok alkalmazasanal a kivitelezd az alabbi f6bb szempontokat vegye
figyelembe:
— A csdszalak gorgetése nem megengedhetd a csO €s a varratok csavard igénybevétele
miatt.
— A nagy megfogasi tavolsagok karos megnyuldsokat idézhetnek eld, ezért a beemelés
szakaszosan, nagy koriiltekintéssel torténjen.
— A csdvezeték mozgatasakor a strlodési er6k gorgdk alkalmazasaval csokkenthetok.
— A megfogasi pontokon a csdvet védeni kell a sériilésektdl, rugalmas alatétekkel, mivel
ezek késobb a vezeték karosodasat okozhatjak. A csé végleges elhelyezésekor tligyelni
kell arra, hogy az arokfallal ne érintkezzen.
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5. Tablazat — Terepszintii szerelés

Terepszinten tompahegesztéssel dsszeillesztett SDR11 csévek
Cs6 atmérd (mm) munkaarokba helyezéshez munkaarokba helyezéshez
vontathaté maximalis cs6hossz Osszeszerelt maximalis cs6hossz

L (m) L (m)

16 1200 1800

20 1200 1800

25 1200 1800

32 1200 1800

40 900 1600

50 900 1600

63 900 1200
75 900 900
90 900 800
110 700 800
125 500 650
140 500 650
160 500 600
180 450 600
200 400 500
225 400 500
250 350 500
280 250 280
315 200 250

Az 4gyazat a cso felso, kiilso feliiletétdl min. 15cm magassagig érjen.

A cs6 agyazat folott a visszatoltést és a tomoritést 10-15 cm-es rétegenként kell végezni. A
visszatdltés altalaban a helyi — kitermelt — talajjal torténhet. A cs6 palastjatol (felso feliiletétdl)
szdmolt 30cm-ig csak kézi tomoritést lehet végezni. E felett a magassag felett lehet mar gépi
dongolést végezni, figyelembe véve a dongdlési mdodszer hatasmélyégét (kis-, kozepes sulyu
gépi dongolok.) Javasolt tomdorség utburkolat alatt T, > 90%.

A HDPE cs6 nyomvonaldnak utdlagos felderithetdségét biztositani kell, jelzOkabel
fektetésével.

A nemzeti jogszabalyok és/vagy miiszaki eldirasok kovetelményeit be kell tartani.
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8 Irodalomjegyzék:

ISO 8779:2020
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